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Extracção da fase da 

borracha em Triton 

X100 durante a noite 

Centrifugação a 

40.000 g durante  

15 min, a 4º C 
Centrifugação a 

40.000 g durante 

 45 min  (duas fases) 

Descarta-se 

Descarta-se 

Adição de 2 volumes de 

acetona fria e 

centrifugação 10.000 g,  

10 min, a 4º C 

Dissolução do 

precipitado em Tris e 

centrifugação a 10.000 g 

10 min, a 4º C 

Descarta-se 

Descarta-se 

Aquecimento 

a 70 º C 

Descarta-se 
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(Passo 1) 

(Passo 3) 
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(Passo 2) 

Figura 4.2: Esquema que representa os diversos passos de extracção pelo método de Wititsuwannakul (Wititsuwannakul et al., 2008) 

Extracção pelo método de Wititsuwannakul 


